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|. Termékek Cembrit

A Cembrit Diamond 40/40,a Cembrit Quadra 30/60 téglalap,a Cembrit Rombusz,a Cembrit Rombuszsablon és a Cembrit
Quadra hédfarkd cementalapt, cellulézt és miszalat tartalmazé termékek. Alkalmasak barmilyen éplilet tetéfedésére,
valamint homlokzat- és oromfal burkolasara is. A tetéfedé anyag haromrétegil specialis fellletkezelést kap. Az elsé réteg
pigmenttartalmu rétegszort bevonat. Az érlelést kovetéen mindkét oldalra atlatszé bevonat keriil. Ezt kovetden a tetéfedd
anyagra tokéletes fellletet biztositd akrilfestéket permeteznek.A hatlap viaszbevonatot kap.A kemény, kopasallo, tartés felllet
ellendll az idSjarasi viszontagsagoknak és a mohasodasnak. A Dominant tetéfedé anyag felllete rusztikus. A megerdsitett
Horal tetéfedé anyag magasabban fekvé teriiletekre, K3 éghajlati zonaba valo.

Cembrit Quadra 20/40 hodfarka, téglalap,

Cembrit Diamond 40/40 sarkitott négyzet

I\

sarkitott téglalap

Cembrit Quadra 30/60 dan téglalap Cembrit Quadra 30/60 angol téglalap

Cembrit Rombuszsablon 40/44 Cembrit Rombusz 40/44




g
17
Cembnit

|. Termeékek

A termékek miiszaki adatai

Cembrit Diamond 40/40 Cembrit Quadra

dan téglalap 60/30

150%2.1

25%3
453
600+3

84.5t1
N
. 45+3 ‘ 2103 ‘ 45t3
(LS R 3003
Horal -TL 4.5 *b4
Horal - TL 5,2 %bs
Rombuszsablon 40/44 Rombusz 40/44

Mdszaki adatok

Cembrit Quadra Cembrit Quadra 60/40

angol téglalap 60/30

400+3

150%2.1

358%2.5

94.51
I

253

[

. 30013
TL4%

Horal - TL 4.5 *bs

Cembrit Quadra 40/60

Cembrit Quadra 20/40

6—14%

0,3-0,4 W/mK

cseppképzddés nélkiil EN 492

pH 10-12

Al EN 13501 - |
RL= min. 0,75 (100 ciklus) EN 492

15%

sarkitott négyzet — 1,33 kg/db, téglalap — 1,5 kg/db

sarkitott négyzet (Horal) — 1,73 kg/db,

téglalap (Horal) — 1,69 kg/db, hodfarkd — 0,79 kg/db,

rombusz — 1,9 kg/db, rombuszsablon — 1,75 kg/db

1,85 g/cm? EN 492

50 Nm/m EN 492, B oszt.
20 N/mm?

organikus rostok, cement, asvanyi

A Cembrit Diamond, a Cembrit Quadra, a Rombusz, a Rombuszsablon és a Cembrit Quadra hodfarkd szilikonadalékot
tartalmazd, organikus rostokkal erésitett cementalapu termékek. Lako- és kozépiiletek, mezdgazdasagi és ipari objektumok
tetSfedésére szolgalnak. A festett tetéfedd anyagok szine eltérhet a szinmintak szinétdl, valamint a prospektusokban,
téfékoztatokban szerepld szinektdl. A tetéfedd anyagra érvényes a CCZ/EC/05/2010 sz. eurdpai megfelelségi nyilatkozat.
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2.1. Jogszabalyi kovetelmények

Nyeregtetd
EsScsatorna
Vapa
Félnyeregtetd
Manzardtetd
Kontyolt teté
Elgerinc

© N v A WD —

Nyeregtetds ablak

9. Taréjgerinc

10. Kontyolas

I'l. Félnyeregtetds ablak

A jelen szerelési utmutatoban megtaldlhatdk az osszes tetéfedd anyag alapveto kezelési szabalyai.
Szerelési el6irasokat tartalmaz, és vita esetén iranyado dokumentumnak szamit.

A miuszaki informaciok a vallalat eddigi tapasztalatain és a legljabb miiszaki adatokon alapulnak.
A tetSszerkezetet a helyi épitési el6irasoknak és tetofedési gyakorlatnak megfeleléen kell elkésziteni.
A teté tervezésekor figyelembe kell venni az adott hely kornyezeti hatasait és feltételeit.

* Biztositani kell az ajanlasoknak és a helyi
épitési elSirasoknak megfelelé minimalis
ddlésszoget.

* A tetéfedd anyagot 30 x 50 mm-es vagy

40 x 60 mm-es
lécekre kell lerakni.

* A tetSszerkezet tervezése a kornyezeti
hatasok figyelembevételével torténik
olyan médon, hogy a teté betoltse
elsédleges feladatat. Figyelembe kell venni
a tengerszint feletti magassagot, a relativ
paratartalmat, az esintenzitast, valamint
a szél-, ho-, jég- és fagyterhelést.

* A tetéfed6 anyag konnyen formalhato
a kivant alakra, és lehetévé teszi az egyedi
alaki tetdk kivitelezését.

*A tetéfedé anyag sllya
13,4-19,5 kg/m?,  vagyis
az égetett vagy beton tetéfedéanyagoknal.

mindossze
konnyebb

Régebbi tetéknél a teté rekonstrukcidja
soran nem sziikséges a tetGszerkezet

renovalasa. Minden tet&szerkezetet a helyi
jogszabalyi
I A
alapjan kell elbiralni.

kovetelmények  (Eurocode

tartoszerkezeteket éré hatasok)

* Gondoskodni kell a tetéfedé anyag alatti
tér atszellSztetésérdl az esScsatornatodl
a tetégerincig.

* A tetéfedd anyag szerelése soran be kell
tartani a biztonsagi elSirasokat, melyek
alapveté fontossagliak az épitkezéseken
dolgozok szamara. A tetéfedd anyag
szerelése  munkapadokrél  torténik.

A tetSfedési

koteles gondoskodni az Gsszes biztonsagi

munkalatok kivitelezdje

eléiras betartasardl a helyi jogszabalyi
kovetelményeknek megfelelSen.

* Ferde és meredek teték esetében
kell
a szerszdmok és karbantarté eszk6zok

tartéelemeket biztositani

szamara.

* A tetén sziikség szerint hofogokat kell
elhelyezni a jarékelk és az esSereszek
védelme érdekében, a helyi jogszabalyi
kovetelményeknek és a jo gyakorlatnak
megfelelGen.

* A tetéfedd
nem szigetelnek a porho, a por és a viz

anyagok altalanossagban

hidrosztatikus nyomasa ellen, ezért
javasolt a tetéfedd anyag kiegészitése
megfelel6 vizszigeteléssel.

* A tervezének vagy a kivitelez6 cégnek
a teljes teté megoldasanal figyelembe kell
venni a helyi koriilményeket, a kornyezé
épliletek funkcidjat, az objektum koriili
forgalom biztonsagat (holecsuszas

az épliletrdl), valamint a tetd tagoltsagat

az adott éghajlati zoéna szerint.
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2.2. Eghajlati z6na

Az anyagsziikséglet a szerelési modtdl,a pala formajatdl és a tetd hajlasszogétdl fiiggden valtozik. Ezek a tényezék az éghajlati zonatdl fiiggnek.
Az éghajlati zénat a hoval fedett teriilet és a szélességi fok hatarozza meg. A pontos informaciokat a helyi szabvanyok a hoéterhelési
tényezSkben megadijak.

A helyi eléirasokfeliilirjak a szerelési utasitasok kovetelményeit.Ellentmondas esetén forduljon a Cembrit képviseletéhez.

Eghajlati zona

Havas teriilet — terhelés kN/m? Szélesség
400 m tengerszint
feletti magassagig

600 m tengerszint
feletti magassagig

Eghajlati zéna KI

Eghajlati zéna K2

900 m tengerszint

Eghajlati zéna k3 feletti magassagig

Havas teriileteken all6 épiiletek (> 4,0 kN/m?) — forduljon képviseletiinkhoz!

Anyagsziikséglet  atfedés (mm)/Iéctavolsag (mm)

Tetd- Diamond Hédfarku Téglalap Rombusz
hajlasszog 40%40 cm 40%24 cm 60%30 cm 40x44 cm

©)

tartomanya

18-24°
25-29° 120/240

Eghajlati zéna K| 100/295 90/174

85/210 100/250 90/305
100/150 80/186
45° felett 80/315

120/240

Eghajlati zéna K2

120/140 90/305
85/210 100/250 80/186
45° felett 100/140 80/315

30-39°
Eghajlati zéna K3
45° felett

A szerkezeti terhelés miatt 40x60 mm-es léceket kell hasznalni (szarufakoz | m).A K3-as éghajlati zonaban Cembrit Diamond Horal
tipust kell hasznalni.

Biztonsagos tetShajlasszog — a minimalis szintet a helyi jogszabalyi kovetelmények hatarozzak meg.

Az adott éghajlati zénaban a palat tilos ilyen szogben szerelni.

Forduljon tanacsért a Cembrit képviseletéhez.
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2.3. Tet6héjazat felépitése — biztonsagi vizszigetelési rétegek

Kétszeresen atszell6ztetett teté

szabadon feszitve, félia feletti és alatti szell6zéssel

I.lécek !

2. ellenlécek

3. biztonsagi vizszigetelés PHI | !

o A

5. hészigetelés
6. parazaro folia

Egyszeresen atszell6ztetett tetd
hészigeteléssel érintkezé biztonsdagi vizszigetelés,

biztonsagi vizszigetelés feletti szell6zéssel (diffuznyitott)

I. lécek

2. ellenlécek

3. diffiznyitott biztonsagi vizszigetelés (PHI 2. fokozat, A |
oszt. — biztonsagi foliak, C oszt. — hegesztett-ragasztott T e T T e T T

biztonsagi foliak)
4. hészigetelés
5. parazaro folia
6. hészigetelés
7.hészigetelés

Egyszeresen atszell6ztetett tetd

hészigeteléssel érintkezd biztonsdgi vizszigetelés biztonsagi
vizszigetelés feletti szell6zéssel (diffuznyitott)

I.lécek

2. ellenlécek

3. diffaznyitott biztonsagi vizszigetelés (PHI 2. fokozat, A
oszt. — biztonsagi foliak, szabad atfedés)

4.szilard alap

5. parazaro félia

6. hészigetelés

Kétszeresen atszell6ztetett tetd

hészigeteléssel érintkezd biztonsdgi vizszigetelés, biztonsagi
vizszigetelés feletti és alatti szell6zéssel

I.1écek

2. ellenlécek

3. biztonsagi vizszigetelés (PHI 2. fokozat, A oszt.—
biztonsagi folidk, szabad atfedés) (PHI 3. fokozat, A oszt.
— aszfaltszalag az ellenlécek alatt a szilard alapra)
4.szilard alap

5.légrés

6. hészigetelés

7. biztonsagi vizszigetelés

8. hdszigetelés

Magyarazat: PHI — biztonsdgi vizszigetelés.

A tervezdnek vagy kivitelezének a teljes tetmegoldasandl figyelembe kell vennie a helyi éghajlati koriilményeket. A tetd szerkezete meg kell, hogy
feleljen a tetétervezésre vonatkozo helyi el6irdsoknak és jogszabdlyoknak, kiilonosen a biztonsagi vizszigetel6 félia athatolhatatlansagat illetéen.
A biztonsdgi vizszigetel6 folia athatolhatatlansagdval szemben tdmasztott fokozott kdvetelmények oka a kovetkezd lehet: a teté biztonsdgos
délésszogének be nem tartdsa, a tet6 szerkezete és tagoltsdga, a tet6tér kihaszndldsa, a helyi éghajlati koriilmények, hofogdk elhelyezése a tetdn,
atipikus alaku teté (osszetett gerin, ives tetéablak stb.).
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2.4. A teto szell6ztetése

Miért sziikséges a tetd szell6ztetése...

Ahhoz,hogy a tetShéjazat jol lassa el feladatat, megfeleld szell6ztetéssel meg kell akadalyozni a vizpara lecsapodasat a etéfedd

anyag hatoldalan. A hészigetelt tetSter(i épiileteknél kiilonosen fontos, hogy a tetd teljesen atszell6zzon. Az tszell6zés

a természetes levegéaramlas elvén alapszik,ami az es6csatornanal és a taréjgerincnél 1évé levegd hémérséklet-kiilonbségébdl

fakad. Epp ezért pontosan kell dimenzionalni a bevezetdnyilast az esécsatornanal. Ezeket a szerkezeteket hdtechnikai

szamitassal kell ellendrizni a helyi jogszabalyi kovetelményeknek megfeleléen (Az épliletek hévédelme).

Magyarazat:

Nyeregtetd
EsScsatorna
Vapa
Félnyeregtetd
Manzardtetd
Kontyolt tetd
Elgerinc
TetSablak
9. Taréjgerinc

® NoU A WS —

10. Kontyolas
I'l.  Félnyeregtetds ablak

1

Biztonsagi vizszigetelés

A féliat, amely megakadalyozza a levegd
paratartalmanak bejutasait a tetd alatti
térbdl hészigeteld rétegekbe (biztonsagi
vizszigeteld diffuzios folia) minden esetben
a hészigetel6 anyag folé kell helyezni,
a harmatponthoz képes kiilsé poziciéban.

Ezaltal lehetové valik az esetleges nedvesség
atvezetése a hdszigetelS térbdl a légrésbe.
A ,Tetéhéjazat felépitése” ciml részben
szerepelnek a  tetékon  hasznélatos
biztonsagi  vizszigetelés  alapvaltozatai.
Erintkezés nélkiili folia hasznalata esetén

min 15_[___|Lmin 15

szell6ztetett réseket kell  biztositani
a folia felett és alatt. A folia érintkezik
a hészigeteléssel; a tetdgerinctdl mintegy
50 mme-re be kell vagni.

Amennyiben a  biztonsagi  szigetelés
alatti teriilet szell6zése nem biztositott
(egyszeresen atszellSztetett tetd), ugy
a diffuznyitott biztonsagi vizszigetelést kell
hasznalni, 0,3 mm alatti vastagsagu fdlia
javasolt. Ezek az anyagok a hdszigetelésre
fektetheték, vagy a szarufak kozé
flggeszthetdk.

Foliaszell6z6 4tvezetéelem — @100 mm, 75 cm?

Az  egyszeresen atszell6ztetett ferde
tetéknél minden esetben diffuznyitott
anyagokbol késziilt biztonsagi szigeteléseket
kell hasznalni.

A tetégerincnél 1évé folia alatti terliletet
kiszell6ztetése is sziikséges, ami a folia
atvagasaval érheté el, kb. 55 mm
szélességben.
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2.5. Ajanlasok a tetészell6zéssel kapcsolatban

elkésziteni.

A tablazat megadja bevezetdnyilast az esScsatornanal, a kivezetSnyilast a tetégerincnél és a légrétegvastagsagot 10 m-es
szarufahosszig. Az ennél hosszabb szarufas tetéknél a légréteg vastagsaga a tetShajlasszogre vonatkozé legkisebb réteg
érték 10%-aval né. Az elfogadott legkisebb légrétegvastagsag 6 m-es szarufahosszig 25° feletti tetShajlasszognél 40 mm
(*). A tetdszell6zés tervezésekor a hasznélt racsatvezetések aranyaban a bevezetd- és kivezetSnyilasok csokkenésével kell
szamolnunk.

Tetd szell6zése

egyszeresen 18-24° 60 $1>1/200 $2>1/400
atszellztetett tetS felsS 25-45° 50 (40%) S1>1/300 $2>1/600
légrés Hi
(& >45° 50 (40%) S1>1/400 $2>1/800
S},x(f‘%xs
paraateresztd foliaval
_ kétszeresen 18-24° 60 S1>1/200 $2>1/400
atszell6ztetett tetd felsé
L 25-45° 50 (40%) S1>1/300 $2>1/600
légrés Hi
>45° 50 (40%) S1>1/400 $2>1/800
18-24° 40 $3>1/200 S4>1/400
also 25-45° 30 $3>1/300 $4>1/600
i pans légrés H2
parazaré féliaval R
>45 20 $3>1/400 $4>1/800

Tet8héjazat szellézése gerincszell6zéssel és A lefzetonyllas mérete  gerincszellézésnél Az Oriko szelléz8elem kivezetényilasanak mérete
szelléz8elemekkel 100 cm? /m. Légrés: | cm/m 100 cm?/db

Tetd szell6zése mlianyag szell6zéelemekkel A mianyag szell6zéelemek kivezetdnyilasanak  Tetd szell6zése megemelt tetSgerinccel
mérete 200 cm?/db



f
i
Cembnit

3. Tetofedd anyagok szerelése

3.1. Cembrit Diamond 40/40

yrr

3.1.1. Szerelési elGiras

A Cembrit Diamond 40/40 sarkitott
négyzetet vizszintes sorokban, a cslcsara
forditva rakjuk fel. A lécek kozotti tavolsag a
Cembrit Diamond esetén 210 mm.A sablon
lécekre vald lerakasanal a sablon felsé
cstcsa egy vonalban kell, hogy legyen a léc
felsé élével. A Cembrit Diamond rogzitése
szegekkel, majd viharkapoccsal torténik
30x50 vagy 40x60 mm-es
A tet6fedS anyag minden darabjat két szeg

tetdlécre.

és egy viharkapocs rogziti. A palak kozott
be kell tartani a 4 mm fugat a viharkapocs

A sablon felsé sarka a léc felsé élével
van egy vonalban, a rogzitési pontok
igy az elézd léc kozepén vannak.

A sablont két szeggel rogzitjik
a léc kozepén. A szegek az el6z6
sarkitottnégyzet-sor mellé kerilnek,
igy meg lesz tamasztva a nyilas kordili
terilet.

A tetéfedé anyag szegelése eldtt
a viharkapcsot a palak kozott alulra
kell tolni. A tetéfedé anyagot ugy
kell lefektetni, hogy a viharkapocs
szara atnyuljon a megfelelé nyilason.
Ezutan a palat két szeggel rogzitjik.
Végiil a viharkapcsot a felsé sarokban
lehajtjuk a tetd esése iranyaba.

A sarkitott négyzet vagasa — a pala
széle elvezeti a vizet a tetd alatti
térbdl, ha a badogozasban por vagy
lehullott

levelek allnak a viz Gtjaban.

Vagott, kisebb paladarabok
biztonsagos rogzitéséhez

segédléceket kell hasznalni.

Az egész elem felénél nagyobb
tetéfedéanyagot viharkapoccsal kell
rogziteni.

A jobb oldali képen egy olyan
elem lathatd, melyet nem lehet
megfeleléen rogziteni, ezért a képen
lathaté formanak nagyobbnak kell
lennie a sarkitott négyzet felénél.

Minden palat harom rogzitéelemmel
kell rogziteni.

A sarkitott négyzet vagasa — a pala
als6 részét lekerekitjiik, hogy a tetd
feliiletére vezesse a vizet.

10

elhelyezésére. A viharkapcsot a tetd

hajlasszoge szerint lefelé kell forditani.

A vizcseppentd mérete 18-23 mm. Fedési
irany:az esécsatornatol a gerinchez, jobbrol
balra (balrdl jobbra). A tetéfedé anyag
megmunkalasa specialis kézi vagy karos
palavagé olloval torténik. Oll6 hasznalatat
nem javasoljuk, mert a vagat egyenessége
nem lesz kielégité. Flex hasznalatat is
keriiljlik, mivel a vagas soran keletkezé
por maradandé nyomokat hagy a tetéfedd

anyag feliiletén. Az ereszképzéshez az

esGcsatorna szélességének 1/3—1/2 részét
kell atfedni. A tetéfeddanyag élét, sarkat
a badogozasndl olyan moédon sziikséges
lekerekiteni, hogy a viz a teté felliletére
vezetédjon el. Az egész pala felénél
nagyobb tetéfedéanyagot viharkapoccsal
kell rogziteni. A Cembrit Diamond ald
keésziilt lécezést a tetéperemnél, a vapaknal,
a tetdécsatornanal, a kéménynél és az
atvezetSknél be kell siriteni.
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3.1.2. Eresz kialakitasa Diamond 40/40 palabél — K1 és K2 éghajlati z6na

Az ilyen tipusu szerelésnél a tetéfedd anyag 50 mm-re fedheti az esGcsatornat. A viz elvezetése azonban ereszalatét-lemez alkalmazasaval
javithato, amely egyUttal megerdsiti a tetéfedd anyag elsé sorat. Az alapsor az |-es sablon felébdl, a kovetkezd sor az egy helyen sarkitott
2-es sablon egy részébdl késziil. A masodik sort harom szeggel rogzitjlik.

E

max.50 G
I

Cembrit Diamond 40/40 atfedés, anyagsziikséglet

85 210 175 10,10 10,10 20,20 4,76

3.1.3. A Diamond 40/40 lerakasa eresztalcara - (K1, K2) K3 éghajlati zéna

Mindkét éghajlati zonaban (K1, K2) javasoljuk az eresztalca hasznalatat, a K3-as zénaban pedig kotelezé.
A K3-as éghajlati zénaban a vastagabb, 5,2 mm-es Horal palatipust kell hasznalni. Nagyobb teherbirast léceket hasznaljon (60 x 40 mm)
az alhéjazat megerdsitésére, vagy az egész tetén besiritheti a lécezést.

max. 70 min. 400

Cembrit Diamond 40/40 atfedés, anyagsziikséglet

85 210 10,10 10,10 20,20 4,76
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3.2. Cembrit Quadra 30/60 dan és angol téglalap

3.2.1. Szerelési elGiras

A dan, angol téglalap kettés fedésben

erésebb és ellendllobb az egyszeres
fedésnél. A Cembrit Quadra téglalapok
rogzitéséhez rogzitékampo vagy két szeg
és egy viharkapocs hasznalatat javasoljuk
A tetéfedS anyag minden darabjat két szeg
rogziti a 30 x 50 vagy 40 x 60 mm-es léceken,
als6 végliket pedig viharkapocs tartja.
A palak kozott be kell tartani a 4 mm fugat
a viharkapocs elhelyezésére. A viharkapcsot
lefelé  kell

a teté hajlasszoge szerint

A bal oldali képen a téglalapot 0
rogzitékampok tartjadk. Ez a fedés

igen egyszer( és gyors. Hédilatacio,
mozgas esetén nem fesziil az anyag.

A téglalap felsé éle a léc felsS élével

van egy vonalban.

A jobb oldali képen a téglalap két
szeggel és egy viharkapoccsal van
rogzitve. A téglalapot gy csusztatjuk
el a léceken, hogy maradjon koztiik
hely a szegek beverésére.

A bal oldali képen a szélsé pala nem
rogzitheté megfeleléen — tul keskeny,
szegeket nem lehet hasznalni.

A jobb oldali képen a szélsé palak
szélessége Ugy lett megnovelve,
hogy ezt az elemet két szeggel és
egy viharkapoccsal —megfelelGen
lehessen rogziteni. A szélsé elem
melletti egész téglalap szélessége
megfeleléen le lett csokkentve.
(A vagast  pirossal  jeloltiik.)
Az eltoléddas miatt a kovetkezd
sorban Uj viharkapocsnyilast kell
farni.

A bal oldali képen a szélsé pala
megoldasahoz 600 x 600 mm-es
négyzetet hasznaltunk, megfeleléen
lerdviditve.A rogzitése harom szeggel
és két viharkapoccsal torténik.

llyen 600 x 600 mm-es négyzetekkel
a teté ferde széle is megoldhato.
Hasznalhatok vapa, ablak és kémény
mellett is.A rogzitésiik harom szeggel
és két viharkapoccsal torténik.

forditani. A Cembrit Quadra téglalap vagy
hédfarkd rogzitékapoccsal is szerelhetd.
A rogzitékampok a 30 vagy 40 mm-es
lécekhez késziiltek. A rogzitékampokat
felakasztjuk vagy felszogezziik a lécekre.
Fedési irany: az es6csatornatol a gerinchez,
jobbrol balra (balrél jobbra). A tetéfedd
anyag vagasa specialis kézi vagy karos
palavagé olléval torténik. Oll6 hasznalatat
nem javasoljuk, mert a vagat egyenessége

nem lesz kielégité. Flex haszndlatat is

keriiljik, mivel a vagas soran keletkezd
por maradandé nyomokat hagy a tetéfedd
anyag felliletén.

Az  ereszképzéshez az  esdcsatorna
1/3-1/2

A tetéfedé anyag élének also

szélességének részét  kell
atfedni.
részét a zaroszalagnal, az atvezetéelem-
szegélyeknél stb. az alsé résznél le kell
kerekiteni oly médon, hogy az elvezetett

viz a tetd feliiletére folyjon le.




= MW
e WA
A\ Y

Cembrit

3.2.2. Cembrit Quadra 60/30 téglalap rogzitése régzit6kampokra

Sikpala kett8s fedésl alkalmazasa esetén
rogzitékampok javasolt.
A szerelés igy igen egyszerl és gyors,
raadasul hédilatacio esetén nem fesziilnek
a palak. Minden darabot egy kampé tart.
A rogzitékampok a 30 vagy 40 mme-es

hasznalata

hasznalhatok.
lerakiasnal a

lécekkel Hagyomanyos
rogzitékampok  4/5-ét
beakasztds, a maradék 1/5-6t beiitds
kampok alkotjak (pl. az ellenléc helyén,
ahol a kampdé nem akaszthatdé be,

a beiités valtozatot hasznaljuk). Az tolséd

képen szélesebb lécek haszndlata lathato
beiités rogzitékampokkal, amikor a léc
méretpontossaga  nem  sziikségszerd.
A téglalapokat a tetévapa és a badogozas

szélénél szegekkel és viharkapoccsal

rogzitjik.

max.70 C

Cembrit Quadra 60/30 rogzitokampokon — atfedés, anyagsziikséglet

100 250 350 295 13,11 13,11 4,00
120 240 360 305 13,66 13,66 4,16
150 225 375 320 14,57 14,57 4,44
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3.2.3. Cembrit Quadra 60/30 téglalap rogzitése szegekkel és viharkapcsokkal

A Cembrit Quadra rogzithetd szegekkel és viharkapcsokkal.A terméken viharkapocslyukak vannak.A szeglyukak 250 mm-es léctavolsagnak
felelnek meg. Ettdl eltérd léctavolsaghoz a helyszinen kell furatokat késziteni, az alabbi tablazat alapjan. Minden palat két szeg és egy
viharkapocs rogzit. A kiegészité képen a tetd szélénél 600 x 600 mm-es négyzetet hasznaltunk.

max.70 C

Cembrit Quadra 60/30 szegekkel és viharkapcsokkal rogzitve — atfedés, anyagsziikséglet

100 250 358 350 295 13,11 13,11 26,22 4,00
120 240 370 360 305 13,66 13,66 27,32 4,16
150 225 385 375 320 14,57 14,57 29,14 4,44

3.2.4. Cembrit Quadra 60/30 téglalap elhelyezése eresztalcan

A Cembrit Quadra felszerelhetd eresz alatti sor helyett eresztalcaval is. Ez a médszer kiilonosen alkalmas a K3-as éghajlati zonaban.A tetdé
szélezése jobban ellenall az esetleges fagyasnak.A K2 és K3 éghajlati zonakban hasznaljon 60 x 40 mm-es léceket, | m-es kozpontositott

szarufan.Az eresztalca szélességét a helyi bevalt gyakorlatnak megfeleléen kell megvalasztani.

E

D-100
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3.3. Cembrit Quadra 40/24 hodfarku

3.3.1. Szerelési elGiras

A sikpalat 30 x 50 vagy 40 x 60 mm-
rakjuk fel. A hoédfarkat
szereljlk, melyek
30 és 40 mme-es lécekhez késziilnek.
A rogzitékampokat felakasztjuk vagy
lécekre. Hagyomanyos
rogzitékampok  4/5-ét
I/5-6t beiitds

es tetdlécre
rogzitékampkora

felszogezzik a
lerakasnal a

beakasztés, a maradék

kampok alkotjak (pl. az ellenléc helyén,
ahol a kampoé nem akaszthato be, a beiitds
valtozatot hasznaljuk). Fedési
es6csatornatdl a gerinchez, jobbrol balra
(balrdl jobbra). A tetéfed6 anyag alakitasa
(vagasa) specialis kézi vagy karos palavago
torténik. Oll6 hasznalatdit nem

irany: az

olloval
javasoljuk, mert a vagat egyenessége

nem lesz kielégité. Flex haszndlatat is
keriljik, mivel a vagas soran keletkezd
por maradandé nyomokat hagy a tetéfedd
anyag feliiletén. Az ereszképzéshez az

esbcsatorna szélességének 1/3—1/2 részét
kell atfedni.

3.3.2. Cembrit Quadra 40/24 hédfarki rogzit6kampos szerelése

A viznek az ereszcsatornaba val6 tokéletesebb bevezetése érdekében kis ereszalatét-lemezt kell hasznalni, amely egyuttal megerdsiti a

tet6éfedd anyag elsé sorat. Az alapsort és a teriilet szélsé részeit szegekkel rogzitjiik, 30 mm vastag lécekre.A vagott darabokat legalabb egy
rogzitékamponak kell tartania. A beiités rogzitékampokhoz 30 vagy 40 mm-es léc sziikséges. Minden egyéb esetben beakasztds kampot
kell hasznalni. A rogzitékampok 4/5-ét beakasztos, a maradék |/5-6t beiités kampok alkotjak (pl. a lécek és ellenlécek talalkozasanal
hasznalhatunk beakasztés kampot). A kiegészitd abran a tetd szélén 400 x 400 mm méretii elforgatott sablonok lathatok.

Cembrit Quadra 40/24 hodfarki rogzitékampokon atfedés, anyagsziikséglet

100 150

200 27,10

27,10 6,67

120 140

210 29,04

29,04 7,15

=N

il
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3.4. Rombusz 40/40

A tetéfedanyagot ugy ,,buktatjuk”, hogy ezaltal vizcseppentdt alakitsunk ki. Minden palat két, legalabb 37 mm hosszl szeggel rogzitiink
(rombusz esetén 5 mm legyen a vastagsag). Az Oriko szell6zéelemek és az univerzalis paldk rombusz formaban késziilnek, jobbrol balra
torténd fedéshez. Az egyéb tartozékok megfelelnek az angol téglalaphoz késziilt tartozékoknak (SL szell6z&elem, antennakivezetd).
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Rombusz 40/44 atfedés, anyagsziikséglet

100 295 10,1 19,19 20,20 3,38
90 305 350 9,5 18,05 19,00 3,27
80 315 8,9 16,91 17,80 3,31

A tomitSszalag elhelyezése
Hossziranyu levagas

A rombusz kiegészité rogzitése
viharkapoccsal
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3.5. Rombuszsablon 40/44

Minden palat két, legalabb 37 mm hosszl szeggel rogzitiink (rombuszsablon esetén 5 mm legyen a vastagsag).Az Oriko szell6zéelemek és
az univerzalis paldk rombuszsablon formaban késziilnek, jobbrol balra torténd fedéshez. Az egyéb tartozékok megfelelnek a Quadra angol
téglalaphoz késziilt tartozékoknak (SL szell6z6elem, antennakivezetd).
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Rombuszsablon 40/44 atfedés, anyagsziikséglet

90

174

80

186

350

9,5

16,62

19,00

5,74

8,9

15,57

17,80

5,37

0 A tomitSszalag elhelyezése

e Hossziranyu levagas
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3.6. Cembrit Quadra 60/40

A tetéfedSanyagot Ugy ,,buktatjuk”, hogy ezaltal vizcseppentdt alakitsunk ki. Minden palat két szeggel rogzitiink.A szell6zéelemek rombusz
formaban késziilnek, jobbrol balra torténd fedéshez. A tetéfeds anyagot a megfeleld tartozékokkal épitsiik be.

290

290

290

max.60 160 200

Téglalap atfedés, anyagsziikséglet

100 295 10,1 19,19 20,20 3,38
90 305 350 9,5 18,05 19,00 3,27
80 315 8,9 16,91 17,80 3,31

3.7. Cembrit Quadra 40/60

A tetdfedSanyagot Ugy rogzitjiik, hogy ezaltal vizcseppentSt alakitsunk ki. Minden palat két szeggel rogzitiink. A szell6zelemek

rombuszsablon formaban késziilnek, jobbrdl balra torténd fedéshez. A tetéfeds anyagot a megfeleld tartozékokkal épitsiik be.

Sarkitott téglalap atfedés, anyagsziikséglet

90

174

80

186

350

9,5

16,62

19,00

5,74

8,9

15,57

17,80

537
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t

Kétszeresen dtszellSztetett tetd szellézése miianyag szell6zéfejjel

120 200

Lemezvapa azonos tetéddlésszogekkel Lemezvapa eltéré tetéddlésszogekkel
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20

75

70

160

(9)
i
| TR

Kétszeresen atszellSztetett tetd szélének lemezszegélyezése atfedés nélkiil

40 30 50

50
30

Kétszeresen atszellSztetett tetd szélének lemezszegélyezése atfedéssel

Kémény lemezszegélyezése

250

\

AO0BAANE

Kétszeresen atszellSztetett tetS szélének lemezszegélyezése atfedéssel

(RS 330 mm)
75

Kémény-lemezszegélyezési profilok
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MLJ min 15
ity

Kétszeresen atszelldztetett tetd eresze atfedéssel

ISR

Attika mogotti esSesatorna

\b%
S

YA
/(\Q\{k QWS

Kétszeresen atszellSztetett tetd eresze ereszcsatornaval

A5

Kétszeresen atszellSztetett tet dSlésszogének valtozasa

Magyarazat:

|. tetéfedd anyag

2. tetSléc

3. vizszigeteld diffiz folia

4. ellenléc

5. szell6zérés

6. hészigetelés

7. parazaras

8. tartoléc

9. gerenda

10. szell6zéracs

I'1. taréjkip 480%x230 mm

12. taréjkiprogzité 16x75 mm
13. taréjkuprogzité 19%155 mm
14. taréjkip 400x 120 mm

I5. dilatacios lemezléc

16. dupla lemezes vizvalyd

17. egyszer(i lemezes csatorna
18. osztott lemezes csatorna
19. szilard alap

20. kémény hatsé lemezeleme
21.lemez (manzardtetd-atmenet)
22. kémény eliilsé lemezeleme
23. egyszer(i lemezes vizvalyd
24. lemezeresz

25. egyszer( vizvalyu

26. tet6dolésszdg-valtozas
lemezboritasa

27. szell6zéfej

28. gerincszell6zé racs

A mszaki informaciok a vallalat eddigi
tapasztalatain és a legljabb miiszaki adatokon

alapulnak.

A tetSszerkezetet a helyi épitési elSirasoknak
és tetéfedési gyakorlatnak megfeleléen kell

elkésziteni.

21
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5. A tetofedo anyag tartozekai

Taréjkuap - kicsi

A taréjkip a gerinc fedésére szolgal.
Sziikséges atfedés 60 mm.

Miiszaki paraméterek

méret:
anyagsziikséglet:
alapanyag:

szin:

400150 mm
3 db/fm
szalcement

a pala szineiben

Taréjkup szerelése
A szarufara gerinclécet szegellink kipkapcsokkal. A gerincléc magassaga a teté hajlasszogének fliggvénye. Az elsé (utolsd) taréjkipot
alatétes csavarral rogzitjiik a gerincléchez (a min. atméré 4 mm). Az elsé kipkapcsot 2 szeggel rogzitjiik a gerinclécre. Az egyik szeg a
taréjkapon keresztil, a masik kozvetlenll mellette keril elhelyezésre. Feltessziik a kovetkezd taréjkipot, és rafogjuk a kiipkapcsot, majd
igy folytatjuk tovabb.

Taréjkup - nagy

A taréjkip a gerinc fedésére szolgal. Kipos

alaky, rogzitett 90 mm-es atfedéssel.

Miiszaki paraméterek

jeldlés:

méretek:
anyagsziikséglet:
szellozores:
anyag:

szin:

taréjkip — nagy
480%230 mm
1,5 db/fm

100 cm¥/m
szalcement
palaval egyez6

Gerincszell6z6 racs

A gerincszell6z6 racs lehetdvé teszi a
gerinc mentén a szell&zés kialakitasat.
Hasznalata gatolja a porhé bejutasat, és
alatdmasztja a gerincszell6z6 lemezt.

Miiszaki paraméterek

méret:
anyagsziikséglet:
szell6zrés:
alapanyag:

szin:

500%100%20 mm
1 db/gerinc fm
200 cm?/fm
mifanyag

fekete

Gerincszell6z6 racs szerelése

120

A gerinchez legkozelebb esé léc helyét az elkésziilt gerinc hatdrozza meg, atfedést kialakitva a gerincszell6zé lemezekkel. A gerincszell6z6
racsot szeggel vagy csavarral rogzitjlik az utolso léchez; az egyes elemeket egymasba pattintjuk.

22
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Eloszto taréjkup

Az eloszto taréjkip a kontyolt tetd
taréjkupjainak 6sszekotésére szolgal.

Miiszaki paraméterek

Jelolés: elosyto taréjkip

méret: 300 x 430 mm, 400 x 400 mm
alapanyag: szalcement

szin: a pala szineiben

Eloszt6 taréjkap szerelése

A taréjkupok szerelése soran a kontyolt tetd csucsat eloszté taréjkuppal fedjiik le. Ezt szeggel vagy alatétes csavarral rogzitjiik. Kisebb
hajlasszogli tetén az livegszalas részt az adott geometriahoz alakitjuk.

Oriko sarkitott négyzet és téglalap szell6z6elemek

A sarkitott négyzet és téglalap alakd Oriko
szell6zéelemek a tetd atszellSztetésére
szolgalnak.

Miiszaki paraméterek

méret: 400%400 mm, 300%600 mm
szelloztetd teriilet: 100 cm?

alapanyag: szalcement

szin: a pala szineiben

Oriko szell6z6elem szerelése

A szell6zéelemeket Ggy és olyan mennyiségben helyezziik el, hogy a teljes tetSteriilet atszellSztetését biztositani tudjuk. A szerelés
megegyezik a palaéval. Az elemet két szeggel és egy viharkapoccsal rogzitjik. Téglalapnal a kovetkezd sort a megfelel6 alakra szabjuk.

Oriko rombuszsablon és rombusz szell6z6elemek

A rombuszsablon és rombusz alakd Oriko
szell6zéelemek a tetd atszellSztetésére
szolgalnak.

Miiszaki paraméterek

méret: 400%440 mm, 400x440 mm
szelloztetd teriilet: 100 cm?

alapanyag: szalcement

szin: a pala szineiben

Oriko szell6z6elem szerelése

A szell6zGelemeket gy és olyan mennyiségben helyezziik el, hogy a teljes tetSteriilet atszelléztetését biztositani tudjuk. A szerelés
megegyezik a palaéval. Az elemet két szeggel és egy viharkapoccsal rogzitjiilk. A Rombusz paldhoz késziilt szell6zéelemek jobbrol balra
torténd lerakasra szolgalnak.

23
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Gerinc zaréelem

Ez a termék a nagy vagy kis taréjkip
lezarasara szolgal a gerincen.

Miiszaki paraméterek

jeldlés: gerinc zardelem

méretek: 130120 mm, 170x230 mm
anyag: iivegszal

szin: a pala szineiben

Gerinc zaréelem szerelése

A zaréelem rogzitése megegyezik a szalcement gerincelemével, atfedéssel a gerincvégnél.

Fiistcsatorna-kivezeté6

Ez a termék a kémény fiistcsovének
kivezetésére szolgal a tetSprofilon keresztil.

Miiszaki paraméterek

jelolés: attorés 130

méretek: 400400 mm, 300x600 mm
tetbhajldsszog: 30-45°

anyag: ivegszal

attorési atmerg: max. & 130 mm

A kivezet6 szerelése

A kivezetSket a megfeleld fiistcsovek folé kell helyezni. A szerelést a kémény gyartojaval egyiittmiikodve kell végezni. A kivezetét fedd
karima a kémény részének szamit. A nyilas @ 130 mm-es csovekhez alkalmas. A szerelés megegyezik a pala szerelésével. A kivezetSt
megfeleld sorba kell lehelyezni, majd két szeggel és viharkapoccsal kell rogziteni. Téglalap esetén a kivezetd feletti sort a kivant formara
kell igazitani. Ha a kivezetdt nagy hoterhelési zonaban hasznaljak, célszer( a szell6z6 kivezetd folé hofogd lemezt helyezni.

Szell6z6elem LG 200

A sarkitott négyzet és téglalap
alakd LG 200 szell6zSelemek a teté
atszelléztetésére szolgalnak.

Miiszaki paraméterek

jelolés: szelldzéelem, LG 200
méretek: 400400 mm, 300x600 mm
szelldztetd teriilet: 200 cm?

anyag: iitésallo polisztirol

szin: a pala szineiben

24
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6. Hofogdk, hovagdk Cemb

Csatornaszell6z6 elem SL

A csatorna szell6z6 elem téglalap és
sarkitott négyzet formaban kaphato.

Miiszaki paraméterek

jeloles: szelldzo attorés S

méret: 400%400 mm, 300x600 mm
tetthajlasszog: 18°-tol

anyag: iitésallo polisztirol

attorési atmero: max. @ 110 mm

SL csatornaszell6z6 elem szerelése

Az elemet a megfeleld flexibilis csécsatlakozéra kell helyezni. A szerelés menete ugyanaz, mint a palanal. Az elemet két szeggel és egy
viharkapoccsal kell rogziteni.Téglalap esetén a szell6z&elem feletti sort a kivant formara kell igazitani. Nagy hoterhelés( zonaban célszeri
hofogd lemezt helyezni folé.

Elszivo-szell6z6végzédés @160 mm

Az  elszivo-szell6zOvégzddés  téglalap  és
sarkitott négyzet formaban kaphato.

Miiszaki paraméterek

jeloles: szelldz6 attorés @160 mm
méretek: 400>%400 mm, 300x600 mm
tetthajlasszog: 30-45°

anyag: iitésallo polisztirol

attorési atmero: 0 160 mm

Elszivo-szell6z6végzodés szerelése
A végzédést a megfelels csovek folé kell helyezni.A szerelés menete ugyanaz, mint a palanal. A végzédést két szeggel és egy viharkapoccsal
kell rogziteni. Téglalap esetén a végzddés feletti sort a kivant formara kell igazitani. Nagy hoterhelés(i zonaban célszerl hofogd lemezt
helyezni folé.

Antennakivezetd egység

Az antennakivezetdé egység sarkitott
négyzet és téglalap formakhoz kaphato.

Miiszaki paraméterek

jelolés: antennaattorés AL 16
méretek: 400%400 mm, 300x600 mm
tetGhajlasszog: 18°-tol

anyag: iitésallo polisztirol

attorési atmerg: 0 60 mm

Antennakivezetd egység szerelése

A szerelés menete ugyanaz, mint a palanal. Az antennakivezetd egységet két szeggel és egy viharkapoccsal kell rogziteni. Az antenna
tartorudjat pontosan az antennaattorés nyilasaba kell helyezni, és a szarufa tartoszerkezetéhez kell rogziteni. A vizzaré gallért az antenna
tartéradjanak atmérdjére kell vagni.
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Hoéfogok

A hofogd elemeket a holecsiszas megakadalyozasa, az épiilet koriili forgalom biztonsaga, valamint a tetSszerkezet és
ereszek védelme érdekében hasznaljuk.Tervezésiik és elhelyezésiik soran mérvadé a tetd hajlasszoge, a héterhelés, tovabba

a tetéfedd anyag anyaga és profilja.

A hofogok hasznalata soran a legfontosabb
szempont  a biztonsag.  Hoéfogok
elhelyezésére ott keriil sor, ahol: a) a ho
lecsiszasa a tetdrdl veszélyeztetheti a
jarokelSket vagy karosithatja a kozeli

Hovagok

szerkezeteket, b) a hé a tetén vald
cslszas feltorlédhat  (pl. vapa),
c) fennall a tetéelemek karosodasanak
veszélye. A hofogok elhelyezését, tipusat
és mennyiségét mindig a tetd alakjanak

soran

fliggvényében hatarozzuk meg. A hofogok
sziikség szerint a teté tobb szintjén is
elhelyezheték, a ho sulyanak egyenletes
eloszlasa érdekében.

A hovagot a tetdléchez szegeljiik, a tetéfedd anyag ald. A hovagdk szama és elhelyezése szempontjabdl mérvado a tetd hajlasszoge és
a havas teriilet; az elhelyezésnek a tetS teljes feliiletén a lenti tablazat szerint kell torténnie. A hévagoknak a teljes tetéfellileten meg
tartaniuk kell a havat. Ha csak az esGcsatorna feletti részre keriilnek, vagy elégtelen a mennyiségiik a tetdn, akkor fennall a veszélye —
kiilondsen a K2-es és K3-as éghajlati zonaban —, hogy deformalédnak, és eltdrik a palat. Sarkitott négyzet esetén 400 mm hosszi hévagd
hasznalatos. A hévagd hegye a tetéfedbanyag atfedése felett helyezkedik el. K2-es és K3-as éghajlati zonaban a hovagok hasznalatahoz
javasolt 105 mm-re siriteni a léckozoket. Téglalap esetén 520 mm hosszd hovago hasznalatos, a lécre akasztva és szeggel rogzitve.

Hoévagok elhelyezése

Hovagok A 400

Hévagok E 520
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Hofogoé rendszer szerelése

A hofogok, jaréracsok, napelemtartok rogzitésére univerzalis
elemek szolgalnak. A héfogd a Cembrit Diamond, Quadra,
Rombuszsablon vagy Rombusz alakd univerzalis alapbdl, valamint
az erre szerelt cserélhetd részekbdl all.

Az univerzalis alapot csavarok segitségével rogzitjiik a besiritett
tetlécezéshez (legaldbb 30 x 80 mm-es keresztmetszet
szilkséges), a szalcement tetéfedéanyaghoz hasonldan.A kozépsé
csavar tomité alatéttel rendelkezik. A segédlécet megfeleld
modon rogzitjik.

Az univerzilis rogzitéelemek kozotti tavolsagot a tetdfedd anyag
tipusa és statikai szamitds vagy tapasztalati becslés hatirozza
meg, amely megadja a modulok szamat (,,N”).

N NN

Hovédelem méretezése

A hofogdk hasznidlata és széthelyezése
az adott teriileten szerzett tapasztalatok
alapjan hatdrozhaté meg. Amennyiben a terv
a teté minden részletére kiterjed, Ugy ezeket
a viszonyokat szamitas alapjan hatarozza
meg a tervezd.

A tetSszerkezetet a helyi elSirasoknak
és tetofedési gyakorlatnak megfeleléen
kell elkésziteni. Figyelembe kell venni,
mennyire van kitéve az adott hely a
kornyezeti hatasoknak.
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Hofogé racs

Megakadalyozza a hé csuszamlasat a
tetdrol.
Csak K3-ig hasznalhato.

Miiszaki paraméterek

anyag: porfestett
tiizihorganyzott acél

terhelhetdség:F = max. 3 kN

Hoéfogo rad

Nagy homennyiséghez.
A hé nem fagy meg.
K3-ig alkalmas.

Miiszaki paraméterek

anyag: porfestett
tiizihorganyzott acél

terhelhetdség:F = max. 5 kN

v
v
Hofogo tartoval -
Nagy homennyiséghez. /
A hé nem fagy meg. K3-ig alkalmas.
Miiszaki paraméterek
ey

anyag: porfestett
tiizihorganyzott acél

terhelhetdség:F = max. 5 kN
terhelhetdség:F = max. 5 kN

Lap

Az eresz kozelében, egy vagy két sorban
szerelik fel. K3-ig alkalmas.

Miiszaki paraméterek

anyag: porfestett
tiizihorganyzott acél

terhelhetdség:F = max. 5 kN
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Napelemek szerelése

A napelemek  szereléséhez  mindig
a tetéfedé anyagnak megfelelé alaku
univerzalis fém rogzitéelemeket hasznaljuk:
Cembrit Diamond, Quadra, Rombuszsablon,
Rombusz. Erre a rogzitéelemre, melynek
szerelése azonos az univerzdlis alap
elhelyezésével (hofogok szerelése, 28. o.),
illesztjiik és csavarozzuk a napelemtartot.
A napelem tartokra ra van szerelve az

adott rendszer tartéracsa. A vezetékek és

panelcsatlakozok tetén vald kivezetéséhez

hasznalhatok az Oriko szell6zéelemek.

29



i
Cembrit 8. Tetéfedd anyag javitasa

Szegezett tetéfeds anyag javitasa

A sériilt sarkitott négyzetet vagy téglalapot
kihGzzuk vagy kiszakitjuk a helyérdl. Az
eredeti szegeket szegkihtzoval eltavolitjuk
(I. abra). Az eredeti helyre egy specialis,
viharkapoccsal ellatott tartot erdsitiink
(2. sz. abra). Az Uj palat betoljuk az eredeti
helyre, raillesztjik a viharkapocsra, és a
viharkapcsot az eresz iranyaban hajlitjuk

(@ kapocs behajlitasat  legkonnyebben

ives kerekfeji fogoval végezziik el). A
viharkapcsot at kell dugni a rézbdl késziilt

tarton.

Rogzitékampos tetéfed6 anyag javitasa

A sériilt tetéfedé anyagot Ugy lazitjuk
ki, hogy a kampo lathatoé részét fogoval
elforditjuk 90°-ban.

Az 0Gj tetéfedé elemet szegkihizo
segitségével elhelyezziik az eredeti helyére.
A kampo lathaté részét visszaforditjuk az

eredeti iranyba.

Tetéfedé szerszamok

karos palavago ollo

szegkihGz6 (palabonto)

S e

paldzékalapacs kézi palavagé ollo

(lyukasztéval)
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9. Gyakorlati tanacsok Cembr

9.1. Alatétszerkezet el6készitése — lécezés

Az alatéthéjazat szarufakon, deszkazaton
vagy épitési lapokon fekszik.

A tetStér beépitése esetén, kis hajlasszogl
tetéknél, illetve kiilonleges id&jarasi
viszonyoknal vagy bonyolult tetéformanal
(pl: hosszii szarufa) az alatéthéjazat
alkalmazasa elengedhetetlen. Ez ugyanis
egy olyan fontos koztes réteget képez, ami
atmenetileg a fétetS feladatait is atveheti.
TetStér-beépités esetén az alatétfolia
vagy mas hasonlé lap alkalmazasa nem
megfeleld.

Az alatéthéjazat részei rendszerint:

— teljes deszkazat;

— alatéthéjazat (diffuznyitott vagy zart);

— tartolécezés

— ellenlécezés;
— tetdfedés.

A hidegtetSk rendelkezzenek levegébevezetd és -kivezetd nyilasokkal. A bevezetdnyilasok az eresz legalsé pontjain, a kivezetdnyilasok a
gerinc legfels6 pontjain, az élgerinceknél, ill. az oromfal felsé részén legyenek; figyelni kell tovabba a keresztmetszet adataira.

Az atszell6ztetS légrést legalabb 5 cm magas ellenlécekkel kell a szarufak tetején kialakitani, a szarufak iranyat kovetve. A tetd
atszell&ztetésével egyrészt a mindennapi hasznalatbdl eredd paralecsapddasat lehet megakadalyozni, masrészt a hdszigeteléssel egyiitt
termikus elvalasztast ériink el az épiilet és az iddjarasnak kitett héjazat kozott. A hideg levegd az eresznél 1ép be, a hémérséklet-
kiilonbségbdl eredéen a gerinc iranyaba, felfelé aramlik, egylttal az ott 1évé nedvességet a gerinc szell6zSin at elvezeti, és ezzel
a tetShéjazat alsoé felliletén megakadalyozza a nedvesség lecsapddasat.

Be- és kiszell&ztetés cm?-ben, szarufahossztdl fliggden

tetShajlasszog fokban

szarufahossz 10 alatt 10—-15 15-20 20-25 25 felett
méterben beszellézés | kiszell5zés |beszelldzés | kiszellbzés |beszellézés | kiszelldzés |beszelldzés | kiszellbzés |beszellézés | kiszellozés
5 alatt 100 120 90 110 80 100 70 90 60 80
5-10 200 240 180 220 160 200 140 180 120 160
1015 300 360 270 330 240 300 210 270 180 240
15-20 400 480 360 440 320 400 280 360 240 320
20-25 500 600 450 540 400 480 350 420 300 360

A koztes értékek interpolalhatok.

A tetSléceket az ellenlécekre kell erdsiteni. Egymastdl vald tavolsaguk a kivalasztott tetéfedé anyagoktol és a fedési modtdl fiigg.
Atetéhéjazatot erdsitik ra.

A lécek keresztmetszete a statikai kovetelményekhez igazodik.

A lécezés keresztmetszetét a felhasznalt termékek technikai adatai hatdrozzak meg. A lécezés megkezdése eltt az ereszre merdlegest

allitunk, és kiszerkesztjiik a derékszoget.
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Az ellenlécek javasolt magassagai cm-ben, tetéhajlasszogtd| és szarufahossztdl fiiggden
szarufahossz tethajlasszog fokban
méterben 10 alatt 10-15 15-20 20-25 25 felett
5 alatt 5 5 5 5 5
5-10 10 6,5 5 5 5
10-15 10 10 6,5 5 5
15-20 10 10 10 6,5 5
20-25 10 10 10 8 6,5
A tablazatban megadott értékek atlagos éghajlati viszonyok és dltalanos éplilethasznalat mellett érvényesek.
10 fok alatti tetShajlasszognél az ellenléc szerkezetmagassagat meg kell dllapitani. A koztes értékek interpolalhatok.

9.2. Lécezés elkészitése — sarkitott négyzet lerakasa erositett szegélyii ereszcsatornanal

léc 7x20mm
A pala alsé élét az ereszcsatorna szintjére A félpala alsé élét ugyancsak az A 7 x 20 mm-es alatétlécet az elsé léchez
helyezziik. A pala felsé éle meghatarozza  ereszcsatorna szintjére helyezziik. A felsé szegeljiik. A szegély kissé megemelkedik.
a kezddléc helyét, ettdl mérjik a tobbi éle hatarozza meg a segédléc helyét. A Az elsd és a méasodik réteg hajlds nélkil
lécet, 210 mm térkdzzel. szegély alatti teriileten a lécek s(irithetSk. masolja a feliiletet.

9.3. Lécezés elkészitése — sarkitott négyzet lerakasa feles szegélyii ereszcsatornanal

léc 7x20 mm
A pala alsé élét az ereszcsatorna A kezddléctdl mérjiik ki az 6sszes tobbi A 7 x 20 mm-es alatétlécet az elsd léchez
szintjére helyezziik. A pala felsé éle lécet, 210 mm térkozzel. A szegély alatti szegeljik.
meghatdrozza a kezddléc helyzetét. teriileten a lécek s(irithetok.

9.4. Lécezés elkészitése — téglalap lerakasa

max. 70

A pala alsé élét az ereszcsatorna szintjére helyezziik. A tetéfedd anyag felsé éle meghatarozza a kezddléc helyzetét, amelytd|
az Osszes tobbi lécet mérijiik, a teté dblésszoge altal meghatarozott ,,E” térkozzel. A segédléceket a képen lathaté modon kell
elhelyezni, ahol ,,E” a 14. oldalon szerepld léctavolsag.
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9.5. Nyeregteté6 szegélyezése

P Meghatarozzuk azt a fiiggbleges vonalat,
I ameddig levagjuk majd a tet6fedé anyagot. A
\ | ' B N szegély oldaliranyy atfedése e vonal felett kb.
« ROSSZ Nt N L 100 mm lehet. A masodik vonal adja meg a
| B tetd szegélyét.
‘I 0 ® A szegélylemez ald olyan (10-15 mm
' ' ' ] : vastagsagll) léceket hasznalunk, hogy a
v ‘ | 4 ) B ¢ Ny : s szegélylemez alatétszerkezetének felsé sikja
‘ ‘ | a tetdfeliilet magassagaval megegyezzen.
h B 4 v h B 4 I A tetdfedS anyag tompa faragasanak hianya
3 miatt a szegélylemez ala vezeti a vizet.
N W Y NG
‘ Gl ® Mindegyik szegélylemezt legalabb harom,
! haromszogben elhelyezett szeg rogziti.
A szegélylemezt mérsékelten buktatjuk ugy,
hogy a vizet a tetd teriiletére vezesse.

N VAN YaaN %
F'-'-'*

EE) A fenti probléma megoldhaté a
levagott elem tompa faragasaval.

Tovabbi megoldas lehet a levagott €}y
elem beillesztése a szegélysablonok
kozé. Ez a multban hagyomanyosan
hasznalt médszer volt.
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9.6. TetSablak, kibivé és kémény épitési Gtmutatoja

A Cembrit Quadra
ala  készilt lécezést a
tetéperemnél, a vapaknal,
a tetSécsatornanal,
a  kéménynél és az
atvezetéknél  be  kell
stiriteni.

A kovetkezd  szerelési
Utmutatokbdl nyilvanvalo,
hogy a s(ritett lécezés
fontos a tetéfedd anyag
kisebb részeinek megfelelé
rogzitése  szempontjabol
az atvezetSelemek
pereménél.

9 Kibavd beillesztése az
elékészitett nyilasba,
rogzitése kapcsokkal.

Az elemek Ugy vannak
elhelyezve, hogy az alsé
rész a badogozas ala kerdil,
a felsd rész pedig folé.

Z® Az elem egyetlen szeggel
torténd rogzitése nem
elegendéd.

A palabdl nagyobb darabot

kell végni,hogy azt a szegek @2
megfeleléen rogzitsék. A
teté tobbi kiegészitSinél
hasonldan jarunk el.

(¥ Az elemek rogzitéséhez a
szegélynél fontos a s(iritett
lécezés.

Amennyiben a zardelem
kivagasa tul kicsi, és fennall
a torés veszélye, Ugy ezt
a részt két elembdl kell
kivitelezni a sziikséges
atfedéssel.
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10. Jegyzet Cembrit

10. Jegyzet
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A Cembrit Rt. kereskedelmi regioi

Poland

Czech Republic

Moldova

.

Romania

Bosnia and
Herzegovina

Bulgaria

[
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Az itt szereplé miszaki informaciok a jelenlegi miiszaki allapotnak
és a megszerzett tapasztalatainknak felelnek meg. A gyakorlatban
torténd hasznalat soran minden egyes felhasznalas sajatossagait
figyelembe kell venni.

A jelen szerelési utasitis megjelenése megsziinteti az el6zéek
érvényességét.

Helyi forgalmazo vagy épitési vallalat:

Cembrit Kft.
2536 Nyergesujfalu
Bécsi ut 7.

Magyarorszag

Tel: +3633514-101
Fax: +3633514-111
info@cembrit.hu

www.cembrit.hu



